КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие факторы из нижеперечисленных накладывают определенные требования к клапанным уплотнениям?

а) параметры рабочей среды,

б) условия эксплуатации,

в) шероховатость соприкасаемых поверхностей КУ,

г) агрегатное состояние рабочей среды,

д) герметичность.

2. Что влияет на герметичность КУ?

а) шероховатость обработки контактирующих поверхностей КУ,

б) соосность клапана и седла,

в) удельное контактное давление, 

г) стоимость материалов КУ,

д) параметры рабочей среды,

е) наличие влаги в рабочей среде.

3. Какой тип КУ обеспечивает минимальные значения удельного контактного давления для обеспечения герметичности?

а) металл по металлу,

б) металл – упругая металлическая кромка,

в) металл – эластомер, 

г) металл – поликарбонат,

д) металл – полимер, 

е) металл – полимерная пленка.

4. Существуют ли конструктивные отличия в форме седел клапанных уплотнения?

а) только в отношении металл - металл и металл - полимер,

б) не существует,

в) только в отношении металл - упругая кромка и эластомер,

г) существуют,

д) только в отношении металл – металл и металл – эластомер,

е) только в отношении металл – эластомер и металл – полимер

5. Какие типы уплотнений применимы для герметизации рабочей среды в диапазоне температур +60 ̊С … -263̊С?

а) фторопласт, 

б) эластомеры,

в) металл – металл,

г) поликарбонат.

